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1.00mまで粗石混じり粘土主体
含水比・粘性中位
径φ5～50mmの礫混入
所々に径φ100mm前後の粗石あり
以深粘土混じり砂礫主体
径φ5～50mmの亜円・亜角礫主体
マトリックスは細粒土～粗砂で充
填
所々粘土分・砂分優位
希にコア長50mm前後の粗石混入
孔壁の自立性低い
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含水比・粘性上位
16.30mより色調暗灰褐色を呈す
腐植物混入

径φ5～50mmの亜円・亜角礫主体
マトリックスは細粒土～粗砂で充
填
希に径φ100mm前後の粗石あり

含水比・粘性中位
砂分多い所あり

径φ5～50mmの亜円・亜角礫主体
マトリックスは細粒土～粗砂で充
填

細～中砂主体
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含水比・粘性中位
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孔壁の自立性高い
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